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Референц-лист 

Разработанные АО «ВУХИН» технические условия угольной и коксохимической продукции за 2015-2021 гг.
	№ п/п
	Наименование 
	Срок действия 

	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	1 
	ТУ 14-6-144-77 «Смола каменноугольная препарированная»
	01.01.2023 г. 

	2 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	3 
	ТУ 1104-0760-395-161-98 «Кокс. Отбор и подготовка проб кокса»
	01.07.2023 г. 

	4 
	ТУ 14-7-132-91 «Масло поглотительное для улавливания бензольных углеводородов»
	без ограничения срока действия

	5 
	ТУ 2457-170-00190437-2002 «Масло каменноугольное поглотительное»
	без ограничения срока действия

	6 
	ТУ 38.501-02-19-89 «Масло единое коксохимическое для производства тех. углерода»
	без ограничения срока действия

	7 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.

	8 
	ТУ 20.14.73-274-00190437-2021 «Масло легкое каменноугольное»
	01.07.2024 г.

	9 
	ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая»
	01.07.2024 г. 

	10 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	11 
	ТУ 0763-200-00190437-2004 «Пыль коксовая с УСТК»
	01.01.2025 г.

	12 
	ТУ 1104-245733-395-173-2001 «Фракция нафталиновая»
	01.01.2025 г.

	13 
	ТУ 2415-194-00190437-2004 «Сольвент-нафта каменноугольная»
	01.01.2025 г.

	14 
	ТУ 14-7-98-88 «Пек каменноугольный переходный. Опытная партия»
	01.01.2025 г.

	15 
	ТУ 14-7-97-89 «Нафталин коксохимический технический»
	01.01.2025 г.

	16 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	17 
	ТУ 2457-252-00190437-2015 «Масло каменноугольное среднее»
	01.01.2026 г.

	18 
	ТУ 20.14.73-275-00190437-2021 «Полимеры регенерации каменноугольного поглотительного масла» 
	01.04.2026 г. 

	19 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	20 
	ТУ 0762-219-00190437-2006 «Орешек коксовый. Технические условия»
	01.01.2027 г. 

	21 
	ТУ 20.14.12-276-00190437-2021 «Остатки кубовые ректификации сырого бензола»
	01.01.2027 г.

	АО «ЕВРАЗ НТМК» 

	1 
	ТУ 0271-223-00190437-2007 «Газ коксовый топливный. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	2 
	ТУ 0771-183-00190437-2002 «Мелочь пекококсовая. Технические условия» 
	01.01.2023 г.

	3 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	4 
	ТУ 1104-0760-395-161-98 «Кокс. Отбор и подготовка проб кокса»
	01.01.2024 г. 

	5 
	ТУ 0762-180-00190437-2002 «Отсевы металлургического кокса»
	01.01.2024 г.

	6 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.

	7 
	ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая»
	01.07.2024 г. 

	8 
	ТУ 1104-245733-395-173-2001 «Фракция нафталиновая»
	01.01.2025 г.

	9 
	ТУ 0763-200-00190437-2004 «Пыль коксовая с УСТК»
	01.01.2025 г.

	10 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	11 
	ТУ 0762-202-00190437-2005 «Орешек коксовый АО «ЕВРАЗ НТМК»
	01.01.2025 г. 

	12 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	13 
	ТУ 19.10.10-273-00190437-2020 «Орешек коксовый сухого тушения. Опытная партия»
	01.01.2026 г. 

	14 
	ТУ 20.14.73-275-00190437-2021 «Полимеры регенерации каменноугольного поглотительного масла» 
	01.04.2026 г. 

	15 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	16 
	ТУ 0762-219-00190437-2006 «Орешек коксовый. Технические условия»
	01.01.2027 г. 

	ООО «Мечел-Кокс»
	2016

	1 
	ТУ 14-6-144-77 «Смола каменноугольная препарированная»
	01.01.2023 г. 

	2 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	3 
	ТУ 1104-0760-395-161-98 «Кокс. Отбор и подготовка проб кокса»
	01.01.2023 г.

	4 
	ТУ 0762-180-00190437-2002 «Отсевы металлургического кокса»
	01.01.2024 г.

	5 
	ТУ 2457-191-00170437-2003 «Масло каменноугольное антраценовое»
	01.01.2024 г.

	6 
	ТУ 14-6-182-80 «Масло каменноугольное для пропитки древесины. Поставляется для экспорта»
	01.01.2024 г.

	7 
	ТУ 19.10.30-271-00190437-2020 «Пек каменноугольный пластифицированный. Опытная партия»
	01.01.2024 г.

	8 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.

	9 
	ТУ 0761-232-00190437-2009 Кокс литейный из углей восточных районов ООО «Мечел-Кокс»
	01.07.2024 г. 

	10 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	11 
	ТУ 2415-193-00190437-2004 «Полимеры бензольных отделений»
	01.07.2025 г. 

	12 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	13 
	ТУ 2457-253-00190437-2015 «Масло каменноугольное среднее ООО «Мечел-Кокс»
	01.01.2026 г. 

	14 
	ТУ 20.14.73-275-00190437-2021 «Полимеры регенерации каменноугольного поглотительного масла» 
	01.04.2026 г. 

	15 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	16 
	ТУ 0762-219-00190437-2006 «Орешек коксовый. Технические условия»
	01.01.2027 г. 

	ОАО «Губахинский кокс»

	1 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	2 
	ТУ 1104-0760-395-161-98 «Кокс. Отбор и подготовка проб кокса»
	01.01.2024

	3 
	ТУ 38.501-02-19-89 «Масло единое коксохимическое для производства тех. углерода»
	без ограничения срока действия

	4 
	ТУ 4318-207-00190437-2005 «Аппарат для определения показателя вспучивания в тигле»
	-

	5 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.



	6 
	ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая»
	01.07.2024 г. 

	7 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	8 
	ТУ 20.14.73-279-00190437 «Масло каменноугольное пропиточное»
	01.01.2025 г.

	9 
	ТУ 1104-076100-00190437-159-96 «Кокс литейный каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	10 
	ТУ 20.14.73-252-00190437-2020 «Масло каменноугольное среднее. Технические условия» 
	01.01.2026 г.

	11 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.



	ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

	1 
	ТУ 14-6-144-77 «Смола каменноугольная препарированная»
	01.01.2023 г. 

	2 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	3 
	ТУ 19.10.20-269-00190437-2020 Смола каменноугольная. Технические условия
	01.07.2023 г. 

	4 
	ТУ 14-6-182-80 «Масло каменноугольное для пропитки древесины. Поставляется для экспорта»
	01.01.2024 г.

	5 
	ТУ 14-6-95-74 «Фракция головная сырого бензола»
	01.01.2024 г.

	6 
	ТУ 2415-194-00190437-2004 «Сольвент-нафта каменноугольная»
	01.01.2025 г.

	7 
	ТУ 0763-200-00190437-2004 «Пыль коксовая с УСТК»
	01.01.2025 г.

	8 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	9 
	ТУ 2415-193-00190437-2004 «Полимеры бензольных отделений»
	01.07.2025 г. 

	10 
	ТУ 19.10.20-269-00190437-2020 (взамен 14-7-104-89) «Смола каменноугольная»
	01.07.2023 г. 

	11 
	ТУ 14-6-92-90 «Газ коксовый для синтеза»
	01.01.2024 г.

	12 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.



	13 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	14 
	ТУ 20.13.25-277-00190437-2021 «Щелочь отработанная сернокислотной очистки фракций сырого бензола»  
	13.08.2024 г.

	15 
	ТУ 0761-204-00190437-2005 «Кокс каменноугольный из углей Печорского и Кузнецкого бассейнов ОАО «Северсталь»
	01.01.2026 г.

	16 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.



	17 
	ТУ 20.14.73-275-00190437-2021 «Полимеры регенерации каменноугольного поглотительного масла» 
	01.04.2026 г. 

	18 
	ТУ 20.14.12-276-00190437-2021 «Остатки кубовые ректификации сырого бензола»
	01.01.2027 г.

	ПАО «НЛМК»

	1 
	ТУ 14-6-144-77 «Смола каменноугольная препарированная»
	01.01.2023 г. 

	2 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	3 
	ТУ 19.10.20-269-00190437-2020 Смола каменноугольная. Технические условия
	01.07.2023 г. 

	4 
	ТУ 1104-0760-395-161-98 «Кокс. Отбор и подготовка проб кокса»
	01.01.2024 г.

	5 
	ТУ 0762-180-00190437-2002 «Отсевы металлургического кокса»
	01.01.2024 г.

	6 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.



	7 
	ТУ 20.14.73-274-00190437-2021 «Масло легкое каменноугольное»
	01.07.2024 г.

	8 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	9 
	ТУ 0763-200-00190437-2004 «Пыль коксовая с УСТК»
	01.01.2025 г.

	10 
	ТУ 2425-196-00190437-2004 «Масло фенольное каменноугольное»
	01.01.2025 г.

	11 
	ТУ 2415-194-00190437-2004 «Сольвент-нафта каменноугольная»
	01.01.2025 г.

	12 
	ТУ 20.14.12-278-00190437-2021 «Фракция инден-кумароновая»
	01.01.2025 г.

	13 
	ТУ 2415-193-00190437-2004 «Полимеры бензольных отделений»
	01.07.2025 г. 

	14 
	ТУ 0761-247-00190437-2012 «Пыль с УСТК с добавлением каменноугольного пека»
	01.07.2022 г.

	15 
	ТУ 1104-076100-00190437-159-96 «Кокс литейный каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	16 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	17 
	ТУ 20.14.12-276-00190437-2021 «Остатки кубовые ректификации сырого бензола»
	01.01.2027 г.

	АО «Алтай-Кокс»

	1 
	ТУ 14-6-144-77 «Смола каменноугольная препарированная»
	01.01.2023 г. 

	2 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	3 
	ТУ 2457-249-0019437-2014 «Горючая смесь ОАО «Алтай-Кокс»
	01.08.2024 г.

	4 
	ТУ 14-7-31-80 «Смесь антраценового масла и антраценовой фракции»
	01.07.2023 г.

	5 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.

	6 
	ТУ 1104-186-00190437-2003 «Масло каменноугольное для переработки»
	01.07.2024 г.

	7 
	ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая»
	01.07.2024 г. 

	8 
	ТУ 2457-249-00190437-2014 «Горючая смесь»
	01.08.2024 г.

	9 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	10 
	ТУ 0763-200-00190437-2004 «Пыль коксовая с УСТК»
	01.01.2025 г.

	11 
	ТУ 1104-245733-395-173-2001 «Фракция нафталиновая»
	01.01.2025 г.

	12 
	ТУ 2425-196-00190437-2004 «Масло фенольное каменноугольное»
	01.01.2025 г.

	13 
	ТУ 2415-194-00190437-2004 «Сольвент-нафта каменноугольная»
	01.01.2025 г.

	14 
	ТУ 0761-245-00190437-2012 «Орешек коксовый с добавлением каменноугольного пека»
	01.07.2022 г.

	15 
	ТУ 0761-246-00190437-2012 «Мелочь коксовая с добавлением каменноугольного пека»
	01.07.2022 г.

	16 
	ТУ 0761-247-00190437-2012 «Пыль с УСТК с добавлением каменноугольного пека»
	01.07.2022 г.

	17 
	ТУ 0761-242-00190437-2011 «Кокс металлургический из углей восточных районов с применением гранулированного пека»
	01.01.2022 г.

	18 
	ТУ 20.14.12-270-00190437-2020 (взамен 6-09-4325-86) «Хинолин чистый»
	01.07.2023 г. 

	19 
	ТУ 1104-076100-00190437-159-96 «Кокс литейный каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	20 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	21 
	ТУ 0762-214-00190437-2006 «Орешек коксовый из углей восточных районов АО «Алтай-Кокс» 
	01.01.2027 г.

	22 
	ТУ 0761-221-00190437-2006 «Кокс литейный каменноугольный класса 80 мм и более»
	01.01.2027 г.

	ПАО «ММК»

	1 
	ТУ 14-6-144-77 «Смола каменноугольная препарированная»
	01.01.2023 г. 

	2 
	ТУ 242550-182-00190437-2002 «Феноляты. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	3 
	ТУ 14-7-48-79 «Газ коксовый для энергетического потребления. Технические условия»
	01.01.2023 г.

	4 
	ТУ 19.10.20-269-00190437-2020 Смола каменноугольная. Технические условия
	01.07.2023 г. 

	5 
	ТУ 14-7-31-80 «Смесь антраценового масла и антраценовой фракции»
	01.07.2023 г.

	6 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.

	7 
	ТУ 20.14.73-274-00190437-2021 «Масло легкое каменноугольное»
	01.07.2024 г.

	8 
	ТУ 2425-196-00190437-2004 «Масло фенольное каменноугольное»
	01.01.2025 г.

	9 
	ТУ 14-7-97-89 «Нафталин коксохимический технический»
	01.01.2025 г.

	10 
	ТУ 0763-200-00190437-2004 «Пыль коксовая с УСТК»
	01.01.2025 г.

	11 
	ТУ 2415-193-00190437-2004 «Полимеры бензольных отделений»
	01.07.2025 г. 

	12 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	13 
	ТУ 2457-252-00190437-2015 «Масло каменноугольное среднее»
	01.01.2026 г.

	14 
	ТУ 19.10.10-272-00190437-2020 «Орешек коксовый из смеси углей Кузнецкого и других угольных бассейнов Магнитогорского металлургического комбината»
	01.01.2026 г.

	15 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	ООО «Донкарб Графит» 

	1 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	2 
	ТУ 19.10.10-272-00190437-2020 «Орешек коксовый из смеси углей Кузнецкого и других угольных бассейнов Магнитогорского металлургического комбината»
	01.01.2026 г.

	3 
	ТУ 0762-214-00190437-2006 «Орешек коксовый из углей восточных районов АО «Алтай-Кокс» 
	01.01.2027 г.

	4 
	ТУ 0762-219-00190437-2006 «Орешек коксовый. Технические условия»
	01.01.2027 г. 

	5 
	ТУ 0762-218-00190437-2006 «Орешек коксовый из углей восточных районов АО «Уральская Сталь»
	01.01.2027 г.

	АО «Уральская Сталь»

	1 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.



	2 
	ТУ 0763-200-00190437-2004 «Пыль коксовая с УСТК»
	01.01.2025 г.

	3 
	ТУ 0763-199-00190437-2004 «Мелочь коксовая»
	01.01.2025 г.

	4 
	ТУ 19.10.10-159-00190437-2020 «Кокс металлургический каменноугольный из углей восточных районов»
	01.01.2026 г.

	5 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	6 
	ТУ 0762-218-00190437-2006 «Орешек коксовый из углей восточных районов АО «Уральская Сталь»
	01.01.2027 г.

	 ООО «Русал ИТЦ»

	1 
	ТУ 19.10.300267-00190437-2019 «Пек угольный экстрактивный»
	03.03.2023 г.

	АО «Москокс» 

	1 
	ТУ 19.10.20-203-00190437-2020 «Смола каменноугольная для переработки»
	01.01.2024 г.



	2 
	ТУ 20.14.12-167-00190437-2021 «Бензол каменноугольный сырой»
	01.04.2024 г.

	ООО «Горнорудная компания» 

	1 
	ТУ 19.10.10-268-00190437-2020 «Кокс каменноугольный литейный фракция более 80 мм. Технические условия»
	01.02.2025 г.

	2 
	ТУ 19.10.10-266-00190437-2018 «Кокс литейный каменноугольный»
	01.08.2023 г.

	3 
	ТУ 19.10.10.265-00190437-2018 «Мелочь коксовая фракция от 0 до 10 мм»
	05.07.2023 г.

	4 
	ТУ 19.10.10-264-00190437-2018 «Орешек коксовый фракции от 10 до 25 мм»
	07.05.2023 г.

	ЭнергоПром-НовЭЗ

	1 
	ТУ 19.10.10.265-00190437-2018 «Мелочь коксовая фракция от 0 до 10 мм»
	05.07.2023 г.

	2 
	ТУ 19.10.10-264-00190437-2018 «Орешек коксовый фракции от 10 до 25 мм»
	07.05.2023 г.

	ЗАО «Стальинвест»

	1 
	ТУ 0761-250-00190437-2014» Кокс литейный каменноугольный класса крупности 80 мм и более ОАО «Кокс»
	01.01.2020 г.

	ПАО «Кокс»

	1 
	ТУ 0761-250-00190437-2014» Кокс литейный каменноугольный класса крупности 80 мм и более ОАО «Кокс»
	01.01.2020 г.

	Казцинк

	1 
	ТУ 0761-244-00190437-2012 «Кокс литейный с добавлением каменноугольного пека»
	01.07.2022 г.



	2 
	ТУ 0761-246-00190437-2012 «Мелочь коксовая с добавлением каменноугольного пека»
	01.07.2022 г.



	ООО «Союзуголь-ЕКБ»

	1 
	ТУ 05.10.10-263-00190437-2017 «Уголь каменный месторождения Каражыра марки Д (длиннопламенный)»
	14.12.2022 г.

	ООО «Рутгерс-Северстар»

	1 
	ТУ 19.10.30-254-00190437-2015 «Пек электродный каменноугольный»
	01.01.2021 г.

	2 
	ТУ 20.14.12-255-00190437-2015 «Нафталин коксохимический»
	01.01.2021 г.

	3 
	ТУ 20.14.73-256-00190437-2015 «Масло поглотительное каменноугольное»
	01.01.2021 г.

	4 
	ТУ 20.14.73-257-00190437-2015 «Масло фенольное (карболовое) каменноугольное»
	01.01.2021 г.

	5 
	ТУ 20.14.73-258-00190437-2015 «Масло Антраценовое легкое каменноугольное»
	01.01.2021 г.

	6 
	ТУ 20.14.73-274-00190437-2021 «Масло легкое каменноугольное»
	01.01.2021 г.

	7 
	ТУ 20.14.73-260-00190437-2015 «Масло нафталиновое каменноугольное»
	01.01.2021 г.

	8 
	ТУ 20.14.73-261-00190437-2015 «Масло единое каменноугольное»
	01.01.2021 г.

	9 
	ТУ 20.14.73-262-00190437-2015 «Масло метилнафталиновое каменноугольное»
	01.01.2021 г.
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